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SPECIFICATION QUALITE

DESIGNATION : VERRE BRUT CRIBLE

SITE(S) CONCERNE(S) : Dunkerque

DOCUMENTS DE REFERENCE :
Contrat pour I'Action et la Performance (CAP) bareme E reprise option filiére

DEFINITION :
Verre criblé au chargement —
Verre > 15mm.

CRITERES :
CO : Matiéres utiles Co1 Densité Inférieura 1 (™)
C1 : Matiéres impropres |C11 Pourcentage d'impuretés globales Inférieura 2 % ()
Cc12 Infusibles Inférieur & 5000g/t (**)

PROTOCOLES DE PRELEVEMENT ET D'ANALYSE UTILISES :
Procédure n°34 - manuel AQ contréle qualité

Visa Responsable Qualité et Environnement
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(") Critére faisant I"objet d’un controle régulier en interne
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(") Critére faisant l'objet d'analyse aprés concertation.

Procédure n°19



